Materialpritfungsamt
Baup , Pagsaden- und M, u

Landesgowarbeanstail Bayern
P Dayerm

Durch dis DAP Deutsches Akkrecitiorungssystom Frifweson Gmbl
aidueditlents Prifiaboratorisn DAP-PL-1524.13

Zertifiziart nach DIN BN 1S0 9001 und DIN EN 18O 14001
EINSTUFUNGSSCHEIN NR. - BP0130190 -

Prifgegenstand: Sondern&ge! nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 7
(Nagelvarbindungen mit Stahibiechen und Stahiteilen)

DRAKENA - Kammnige!
4,0x40/50/60/70/75/100 mm

Nenndurchmesser = 4,0 mm

werden in die Tragf3higkeitsklassa Hl nach DIN 1052 Teil 2,
Abschnitt 6.3.2, Tabelle 12, eingestuft,
Waerkstoff das Nageirohdrahtes und Male der Négel sishe Anlage 1.
Zur Aufnahme der DRAKENA - Kammnagel miissen die Stahibleche bzw, Stahiteiie
mit kreisfdrmigen Lochem von 4,5 bis 5.5 mm Durchmesser versehen sein.

Ants und Hersteliweri:

WaiBenfeiser Draht-Kettsn-Nagel GrnbH
“DRAKENA"
Tagewerbener Strafie 33
D-06667 Welentels

Diesar Einstufungsschein ist giiltig bis zum 13. Jull 2006 ’
und ersetzt Nr. BPO130190 vom 23.07.2001,
er gift als vorherige Priifung fir den Ubereinstimmungsnachweis UHP geman
Bauregelliste A Teil 1.

Nirnberg, den 11.07.2003

LGA- Materialprisfungsamt
Bauprodukip, Fassaden - und Massivbau Bearbeiter:
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Dipl.-ing. (FH) Lechnar Dipl.-ing.(FH) Trautner

1 Anlage / Fassung: BMwO318593 2003



